
Reifenkennzeichnung

Tabelle 1: : Erforderliche Mindestprofiltiefe nach der Vorbereitung,
zur Reparatur von Motorradreifen.

Geschwindigkeitsindex Bis einschließlich J Über J bis Über V
einschließlich V

Maximal erlaubte Größe der 6mm 3mm
Beschädigung im Durchmesser

Maximal erlaubte Anzahl 2 1
von Reparaturen pro Reifen

Reparable und nicht reparable Stellen für Motorradreifen

ROTE BEREICHE:
Nicht reparable Reifenabschnitte: Es sollte niemals der Versuch unternommen werden, einen Schaden in diesen Bereichen
zu reparieren.

BLAUE BEREICHE:
Bestimmte Reparaturen sind innerhalb dieser Reifenbereiche zulässig.

Die Reparatur
von V Reifen ist
nicht gestattet.

Vorsichtsmassnahmen bei der Reifenreparatur
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